
 

 
WEBINARIUM PSK „Przygotowanie powierzchni aluminium do malowania proszkowego” 
23 listopada 2022 r. | godz. 14:00  
 
 

Program:  
 
14:00 – 14:05 Przywitanie uczestników i wstęp do webinaru  
14:05 – 15.10 Przygotowanie powierzchni aluminium do malowania proszkowego 
Dorota Maj z firmy ALUFINISH POLSKA Sp. z o.o. S.K. 
 
WSTĘP: 

 Aluminium – ogólna charakterystyka, stopy aluminium 

 Produkty aluminiowe – najczęściej spotykane formy, charakterystyka w odniesieniu do 
możliwych metod obróbki chemicznej 

PROCES PRZYGOTOWANIA ALUMINIUM DO MALOWANIA: 

 Wymagania podstawowe + wymagania wg Qualicoat (w tym Seaside) 

 Powłoki konwersyjne – rodzaje, cechy, różnice 

 Preanodowanie 

 Metody przygotowania powierzchni – rodzaje linii lakierniczych w procesach obróbki 
aluminium 

 Badanie jakości powłok lakierniczych na powierzchni aluminium – normy ISO, badania wg 
Qualicoat 

 Najczęściej spotykane problemy i błędy w przygotowaniu powierzchni 

 Wady powłok lakierniczych na aluminium związane z nieprawidłowym przygotowaniem 
powierzchni 

 
15:10 – 15:30 Pytania, dyskusja i zakończenie spotkania 


